
 

TENCEL®  
 
 
 

 HERKUNFT & VERARBEITUNG 
 

Die Faser TENCEL® kommt aus der Natur. Sie ist botanischen Ursprungs, da sie 
aus dem Rohstoff Holz gewonnen wird. Rohstoff = schnell nachwachsende  Eukalyptus-Bäume 
aus rekultivierten Plantagen (Brasilien) für die „Faser“ bzw. heimische Rotbuche. 
Dieses wird in einem 1.Schritt zu Zellulose verarbeitet, erst daraus wird in einem patentierten 
Verfahren TENCEL® hergestellt. 
Die Faserherstellung erweist sich aufgrund geschlossener Kreisläufe als besonders 
umweltfreundlich. 
Das Einsatzgebiet von TENCEL® ist sehr vielseitig. Die Faser kann in allen Elementen des 
Schlafens eingesetzt werden - angefangen von Matratzen und Unterbetten über Bettdecken und 
Bettwäsche bis hin zu Nachtwäsche. Diese Universalität macht es möglich, ein komplettes 
botanisches Bett zu genießen. 
 
 
 

 VERWENDUNG bei ProNatura 
 
Wird bei ProNatura im Komfort- und Klimabereich als Auflagen bzw. Matratzen-Oberstoff (in  
Kombination mit Baumwolle), bei Bettwaren als Inlett oder Füllmaterial 
 
 

 EIGENSCHAFTEN  
 
50 % mehr Feuchtigkeitsaufnahme- 
vermögen als Baumwolle (=wie 
Schafschurwolle) bei schneller Abgabe 
der Feuchtigkeit, zudem atmungsaktiv, 
hautverträglich, strapazierfähig und 
pflegeleicht, 100 % biologisch 
abbaubar. Wärmegrad: Immer 
angenehm (große Bandbreite)  

 
Eine Wohltat für sensible Haut, TENCEL®  hat eine wesentlich glattere Faseroberfläche als z.B. 
Baumwolle oder Schafschurwolle.  TENCEL®  fühlt sich hautfreundlich an , hat einen sehr 
angenehmen seidenweichen Griff und ist von hoher Anschmiegsamkeit; zudem eine elegante 
Glanzoptik und verspricht Ästhetik.  
Daher für sensible Haut und Allergiker sehr empfehlenswert. 
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